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INSCRIPTION, CLASSEMENT ET EMBALLAGE

Corrosivité des matiéeres solides, groupe d’emballage |11, pour I’acier et I’aluminium

Communication del’expert del’ Autriche

1. Exposédelasituation

A lavingtiéme session du Sous-Comité d’ experts, seule la deuxiéme partie dela
proposition ST/SG/AC.10/C.3/2002/10 a été examinée en détail. 1l reste donc atraiter la question
des différents libellés de la définition des substances ainclure dans la classe 8.

La premiére phrase du paragraphe 2.8.2.2 du chapitre 2.8 du Réglement type de|’ONU
sur le transport des marchandises dangereuses, ainsi que du Code IMDG et des Instructions
techniquesde |’ OACI, est rédigée comme suit:

«Le classement des matiéres de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 dans
les groupes d’ emballage de la classe 8 est fondé sur I’ expérience acquise et tient compte
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de facteurs supplémentairestels que le risque al’ inhalation (voir 2.8.2.3) et
I"hydroréactivité (y compris laformation de produits de décomposition dangereux)». Pour
de nouvelles matieres ... Pour des matiéeres dont on juge qu’ elles ne provoguent pas une
destruction de la peau humaine sur toute son épaisseur, il faut néanmoins considérer leur
capacité de provoquer la corrosion de certaines surfaces métalliques, conformément aux
criteres du 2.8.2.5 ¢) ii).

Dansle Code IMDG, on trouve au 2.8.1.2.6 le texte suivant:

«De nombreuses matieres de cette classe deviennent seulement corrosives par réaction
avec |’eau ou avec I’humiditédel’air. Cefait est indiqué dans |a Liste des marchandises
dangereuses du chapitre 3.2 par lamention “en présence d’ humidité...”. Beaucoup de ces
matieres, lorsqu’ elles réagissent avec |’ eau, libérent des gaz irritants et corrosifs.
Habituellement, ces gaz sont visibles sous forme de vapeurs dans|’air.».

DansleRID et I’ADR, qui traitent du transport terrestre en Europe, les dispositions

ci-dessus sont absentes, mais on trouve e texte suivant ala deuxiéme phrase du
paragraphe 2.2.8.1.1:

«Sont également visées par letitre de la présente classe d’ autres matiéres qui ne for ment
une matiére corrosive liquide qu’en présence del’ eau ou qui, en présence de I’ humidité
naturelle de |’ air, produisent des vapeurs ou des brouillards corrosifs.».

Le nouveau paragraphe 37.4.1.1 du Manuel d’ épreuves et de critéres est rédigé

comme suit:

«Epreuve C.1: éreuve visant a déterminer les propriétés corrosives de matiéres liquides et
de matieres solides qui pourraient seliquéfier pendant letransport et devenir des
marchandises dangereuses relevant de la classe 8, groupe d’ emballage I11.».
Argumentation

Les différences mentionnées ci-dessus vont probablement conduire a des classifications

différentes pour les divers modes de transport.

Lors de cette vingtieme session, de nombreux experts ont estimeé que la classe 8 vise

seulement les matiéres solides qui réagissent en présence de I’ humidité del’air —a savoir les
matieres hygroscopiques — et qui forment des produits corrosifs, mais que les matiéres, qui sans
étre hygroscopiques, produisent des solutions corrosives ne sont pas concernées. Si lamajorité
des experts partage ce point de vue, I’ Autriche propose de modifier le libellé du paragraphe
2.8.2.2 comme suit:

3.

Proposition

«Le classement des matiéres de la Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2
dans les groupes d emballage de la classe 8 est fondé sur |’ expérience acquise et tient
compte de facteurs supplémentairestels que le risque al’ inhalation (voir 2.8.2.3) et

I hydror éactivité (y compris laformation de produits de décomposition dangereux).
Pour de nouvelles matiéeres ... Pour des matieresliquides et des matiér es solides
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hygr oscopiques dont on juge qu’ elles ne provoquent pas une destruction de la peau
humaine sur toute son épaisseur, il faut néanmoins considérer leur capacité de provoquer
la corrosion de certaines surfaces métalliques, conformément aux criteres

du 2.8.2.5¢) ii).».

Si ce point de vue N’ est pas partagé par |la majorité des experts, |’ Autriche demande au
Sous-Comité de préciser:

a)  Sitoutesles matiéres solides devraient étre soumises a des épreuves pour déterminer
s elles se combinent avec I’ eau pour former des liquides corrosifs;

b) Si seulesles matieres solides hygroscopiques devraient étre soumises a des épreuves
pour déterminer si elles se combinent avec I’ eau pour former des liquides corrosifs;

c) Sitoutesles matiéres solides devraient étre soumises a des épreuves pour déterminer
s elles se combinent avec I’ eau pour former des gaz, des vapeurs ou des brouillards corrosifs
(et comment);

d) S seulesles matiéres solides hygroscopiques devraient étre soumises a des épreuves
pour déterminer si elles se combinent avec |’ eau pour former des gaz, des vapeurs ou des
brouillards corrosifs (et comment);

€) Sitoutesles matiéres solides ou seulement les matieres solides hygroscopiques
devraient étre soumises a des épreuves pour déterminer si elles se combinent avec I’ eau pour
former des gaz, des vapeurs ou des brouillards irritants (et comment).

Une fois qu’ une décision aura été prise, il est proposé qu’ un groupe spécia éabore sur la
base des débats un texte acceptable pour tous les modes de transport, qui sera inséré dans
les Recommandations de I’ ONU.

Remarque supplémentaire:

Les critéres contenus dans les Recommandations de I’ ONU ne concernent pas (encore) la
formation de gaz irritants et corrosifs.



