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Inscription et classement

Corrosivité des matiéresliquides et solidesrelevant dela classe 8,
grouped'emballage 111, pour I'acier et I'aluminium

Prescriptions en matiére d'épreuve

Communication del'expert del' Allemagne

1. INTRODUCTION

Le présent document décrit les problémes que pose larédisation de |'épreuve sur les matieres définies
au paragraphe 2.8.2.4 ¢) ii) du Réglement type, pour caculer leur corrosivité vis-avis de surfaces en
acier ou en duminium. Les problemes posas concernent non seulement la rédisation de I'épreuve, mais
auss le matériau, le récipient de réaction, le rgpport entre le volume de la matiére corrosive et la surface
€prouvée, la préparation des échantillons de méta, latempérature d'épreuve, la durée d'exposition, les
criteres d'épreuve, I'évauation des résultats de I'épreuve, I'évaluation de la corrosion localisée, I'épreuve
de corrosion pour les liquides qui deviennent corrosifs au contact de I'eau, 1'épreuve de corrosion pour
les solides et I'épreuve de corrosion pour les matieres qui sont chimiquement instables.
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Examen du probléme

Corrosivité pour I'acier et I'aluminium des matiéresrdevant dela classe 8, groupe
d'emballage !l

Criteresd'épreuve

L 'épreuve servant a déterminer la corrosivité de matiéres au contact de surfaces en acier ou en
auminium, a une température de 55 °C, est décrite dans'’ADR/RID, le Réglement type et le Code
IMDG; mais ladescription qui y et faite est rdlativement insuffisante car, selon laméhode d'épreuve
utilisée, les résultats obtenus ne sont pas les mémes.

L 'épreuve servant & déterminer la corrosivité de matiéres liquides sur des surfaces en acier ou en
auminium doit ére effectuée conformément au Reglement type (2.8.2.4 ¢) ii)), au Code IMDG

(p. 8004, amendement 28-96), al'ADR/RID (criteres d'épreuve pour matieres de la classe 8, groupe
demballage 111), ou encore conformément ala norme G31-72 (reconduite en 1990) de I'ASTM. Cette
derniére norme, quasiment inconnue en Europe, ne contient que des indications d'ordre généra
concernant larédisation des épreuves de corrosion. Les critéres relatifs ala durée de |'éoreuve,
I'immersion des échantillons méaliques et I'évauation des résultats ne sont pas suffisamment précis. Elle
rappelle beaucoup la norme dlemande DIN 50 900 et les suivantes, qui définissent les grandes lignes
des épreuves de corrosion. L'épreuve de corrosion nécessaire au classement (immersion permanente
dans un liquide, en I'absence de toute charge mécanique) peut étre effectuée conformément aux normes
DIN mentionnées ci-dessus.

M atériaux

Le Reglement type stipule que I'épreuve doit étre effectuée sur del'acier de type P235
[1SO 9328 (11) : 1991] ou d'un type analogue, et pour |'aluminium sur destypesnon revétus
7075-T6 ou AZ5GU-T6.

L'acier non alié de type P235 (1SO 9328 (11) : 1991) éant a peine connu en Europe, voire non
disponible, nous recommandons d'utiliser &la place de l'acier non revétu de type 1.0037 (& 37-2). On
peut considérer que ces deux aciers non dliés ont une tenue ala corrosion équivaente. Quant aux
dliages dauminium, ils sont digponibles en Europe.

Récipient deréaction

Lerécipient deréaction doit ére en verre ou en PTFE. On en trouve une description dans les normes
del'ASTM ans que danslanorme DIN 50 905, partie 4. Saforme importe peu, puisque 31 modees
de récipients en forme de creuset, trois modéles de type NS 29/32 et un modée de type NS 13 ont fait
leurs preuves. || faut cependant que I'entrée d'air dans le récipient soit garantie. L'acier et I'duminium ne
doivent pas étre soumis al'éoreuve de corrosivité dans le méme récipient.
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Rapport entre le volume de |'agent corrosif et la surface a éorouver

Pour I'épreuve de corrosion, I'agent corrosif doit représenter un certain volume, surtout S sa corrosivité
et principaement due a safaible teneur en impuretés. Alors que danslanorme G31-72 de'ASTM, le
volume recommandé est de 20 ml ou de 40 mi/en?, pour lanorme DIN 50 905, partie 1, un volume de
10 mi/en? suffit. Le BAM estime quant & lui quiun rapport de 10 mi/ont est suffisant.

Prépar ation des échantillons de méal

Les échantillons de méad devraient avoir les dimensions suivantes : 80 mm X 20 mm X 2 mm. Apres
avoir été ponceés avec de latoile émeri de 120, débarrasses de la poussiere de poncage par ultrasons
dans un bain dacool et dégraisses al'acétone, les échantillons de métd doivent étre pesés avec une
précision de + 0,0002 g. Enguite, ils doivent étre suspendus a l'aide de fils en PTFE non extrudés mais
pas de fils de fer. L'épreuve sur les échantillons de méta aing préparés doit étre effectuée le jour méme.
Un premier échantillon doit ére complétement immergé dans|'eau, un deuxieme immergé a moitié et un
troisieme étre suspendu dans |la phase gazeuse. Le bord supérieur de I'échantillon doit se trouver a

10 mm de la surface du liquide. En cas defuite, il faut régulierement parfaire le niveau.

Températured'épreuve

Latempérature d'épreuve, soit 55 + 1 °C, doit &re maintenue constante, y compris dans la phase
gazeuse.

Duréed'exposition

Lanorme ASTM G31-72, mentionnée dans le Réglement type ne donne aucune précison concernant la
durée de I'exposition. Pour déterminer cette durée, il faut savoir que la corrosion peut se produire de
différentes fagons :

ad Lavitesse de perte massique rapportée ala surface de I'échantillon est proportionnelle au temps,
comme dans le cas de |'action d'un acide sur un métd. Les produits de corrosion qui en résultent
sont solubles dans I'acide et il ne se forme donc pas de couche superficielle;

b) Lavitesse de perte massique rapportée ala surface de I'échantillon est basse mais au bout d'un
certain temps on assiste a une ataque locadisée, par piquage ou en creux;

c)  Audébut, lavitesse de perte massique est reativement rgpide mais ensuite dle diminue pour
devenir plus réguliére. Ce phénomene peut étre di ala présence d'une couche superficiele de
protection.

L 'extrgpolation des résultats de I'épreuve de corroson montre non seulement la dispersion statistique
des réaultats mais auss que plus I'épreuve et courte et plus les résultats different des chiffres annuels en
fonction de lafagon dont se produit la corrosion. La durée d'exposition doit étre définie de fagon que
I'incidence de la corrosion initide sur le résultat densemble soit négligeable. On peut donc penser qu'une
durée d'exposition de cing semaines est raisonnable et nécessaire étant donné que I'acheminement de
marchandi ses dangereuses par bateau peut prendre jusgu'a deux mois.
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Evaluation desrésultats de |'éreuve

Aprés|'épreuve, les échantillons de méa doivent étre rincés et nettoyés al'aide d'une brosse a poils
synthétiques ou naturels (mais pas méalique). S 1'on utilise un produit corrogf pour nettoyer les
couches adhérentes, il doit contenir un agent stabilisant. La vaeur obtenue en aveugle dans les mémes
conditions d'essal (durée, température, concentration) doit étre prise en considération. Apres un dernier
nettoyage aLix ultrasons dans un bain d'dcool et d'acétone, et un séchage, les échantillons de métdl
doivent étre pesés. En comparant |e poids restant avec le poids spécifique, on obtient la vitesse de
corrosion (mm/année).

Evaluation de|'épreuve d'aprésla corrosion localisée

En cas de corrosion locdisee, il faut gjouter la vitesse de corrosion congtatée sur le trou le plus profond
au graphique de la corroson constante, de fagon a obtenir la vitesse rédlle de pénétration du produit
corrogf ala surface de I'échantillon métdlique.

Epreuvedela corrosivité des liquides qui deviennent corrosifs au contact del'eau

Les chlorures acides font partie des matiéres qui deviennent corrosives avec I'eau, en se transformant en
acide chlorhydrique. Ces matieres doivent donc étre soumises a des éoreuves en fonction de leur
corrosivité au contact de I'eau. La solution aqueuse possédant la plus forte corrosivité, qui est souvent
moyennement concentrée, doit &re déterminée au moyen d'une épreuve (voir éoreuve de corrosvité
des matieres solides).

Epreuve de corrosivité des matiér es solides

Les matieres solides, par exemple le sulfate d'aduminium, qui est hygroscopique, ne sont pas corrosives a
sec pour l'acier ou I'duminium. C'est laraison pour laguelle le sulfate d'aduminium sec n'est pas

consdéré comme une matiére dangereuse. |l peut arriver, dans certaines conditions de transport, que le
sulfate d'a uminium hygroscopique se décompose ou devienne collant. L'emballage peut dors éire
atagué par du sulfate d'auminium en solution - qui lui est corrosif - et donc fuir. Etant donné que les
€preuves de corroson mentionnées ci-dessus ne portent que sur des matieres liquides, il faut déterminer
quelle est la solution aqueuse la plus corrosive pour les métaux.

On sait par expérience que | es solutions aqueuses moyennement concentrées sont les plus corrosives
pour les métaux. Pour déterminer quelle est la concentration la plus corrosive, il faut procéder par
paliers de 10 %, et donc faire deux ou trois essais en méme temps.

Epreuve de corrosivité des matiér es chimiquement instables

On empéche généradement la décomposition des matieres chimiquement instables par I'adjonction de
stabilisateurs ou par refroidissement. Lorsqu'un produit chimique instable séchappe d'une citerne ou
d'un embdlage, il faut savoir que le produit tout autant que les produits de la réaction peuvent
endommager le matériel de trangport.
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Pour les produits chimiquement instables, il faut donc soumettre aux éoreuves auss bien le produit [ui-
méme que les produits issus de sa réaction sur I'acier et I'duminium. L'épreuve de corrosion doit étre
effectuée avec |es précautions nécessaires.

Proposition

L es experts du Sous-Comité sont priés d'examiner ce qui précede point par point et de faire connaitre
leurs observations concernant laméthode d'essai proposée. L'expert de I'Allemagne se propose de
présenter les amendements pertinents au Reglement type en vue de leur incorporation dans latreizieme
édition révisée des Recommandations de I'ONU et, |e cas échéant, de mettre sur pied un groupe de
travail. En outre, il faut Sgnaer qual'avenir il faudra prévoir dans le Manud d'épreuves et de criteres
des méthodes d'éreuve spécifiques pour |a corrosion des métaux par des matieres relevant de la
clase 8.



